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Ing. Zden k K ivský - geotechnika
162 00  Praha 616, Zeyerova alej 13/1424, tel. 602809749, e-mail: zkrivak@seznam.cz

P íloha 1

Šti ínAkce:

K2Sonda:

0,60 mHloubka:

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
porušený vzorek

Atterbergovy  mezeVlhkostKlasifikace zeminPojmenování
IcIpWpWLWdle SN 73 6133a popis zeminy

[%][%][%]podle SN  73 6133

 -17,320,738,019,5F6 - CI  Jíl st ední plasticity
 béžovohn dý
 bezuhli itanový

1,03 - frakce menší než 0,5 mm20,1 pevný - kompaktní
 slab  slídnatý
 organická p ím s (ko ínky)
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Ing. Zden k K ivský - geotechnika
162 00  Praha 616, Zeyerova alej 13/1424, tel. 602809749, e-mail: zkrivak@seznam.cz

P íloha 2

Šti ínAkce:

K9Sonda:

1,40 mHloubka:

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
porušený vzorek

Atterbergovy  mezeVlhkostKlasifikace zeminPojmenování
IcIpWpWLWdle SN 73 6133a popis zeminy

[%][%][%]podle SN  73 6133

 -7,522,429,916,4S5 - SC  Písek jílovitý
 šedohn dý
 bezuhli itanový

0,54 - frakce menší než 0,5 mm25,9 jemná ást tuhá
 slídnatý
 ojedin lé jílovité hrudky
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